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Este trabajo describe la suitmjs y caracterización de una arcllIa del tipo bentonita (del 
grupo de las esmectltas) expandida con pilares de Óxido de hierro (PU-Fe),  utihando coma 
complejo intercalante el Fe30(OCOCHsls(Ha0)3lNOs (en su fama catibnica). Se estudió el 
efecto de algunas variables de la preparacion (temperatura de iutercalaci ón, concentracf Ó n  

del complejo. presencia o no de un agente fioculante y temperatura de ddnacfón) en las 
caracten'sff cas de los W F e  resultantes. La caracterización abarcó la determinaciiin del irea 
superficial especifica de los sólidos obtenidos. y ei estudio mediante Difraccioa de Rayos X de 
su estructura. Los resultados indicaron que se lograron obtener sólidos de apreciable área 
superficial Idesde 50 hasta 269 m2/gr) y con una estructura predamlnantemente ordenada 
que posee un espacio interlaninar en& 13,04 y 17,W A. 

Palakm claves: Arcilla: bentanita: expandida: hierro; pilares. 

Svnthesis and characterization of a smectite clav 
J J 

expanded with iron oxide 

This work describes the synthesis and characterization of a bentonite clay [of the smectite 
group) expanded with iron-oxide ptllars, usfng [Fe30(0COCW)s(H~0)3JN03 (in its cattonic 
fam) as the intercalation complex. 7'he &ect of some preparation parameters (Intercaiation 
tem peratu re. concen tration of complex, presence or not of a flocculation agent and calcinatioa 
ternperature) on the characterWIcs of the PILC-Fe was investigated. The caracterization 
included the determination of the specific surface area of the obtained soiids, and their 
sbmctwes by X-ray dffractwietry. The results indicate that the solfds have appreciable surface 
asea Ifrom 50 ta 269 rn2/gr) and weil defined stnictures with tntttflayers spaclng between 
13.04 and- 17.09 A. 

Key wmdw Bentonite: clay; expanded: iron: piüared. 

La síntesis y caf-acterizacion de arciiias 
expandidas con óxidos de metaies corno Al, 
Fe y Co. mejor conwidas como PiLC (Pilla- 
red I r & b g a  Ctays). ha sido objeto de 

varias investigaciones en Venezuela [ 1.2). 
Los resultados de las síntesis han produci- 
do srilidus microporosos con estructuras 
laminadas, y deshmadas  o cuentes de 
un ordenamiento que produzca un espectro 
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